KISWEL

Al-Killed

— (E8016-C3), K-8018C3(E8018-C3)

K-7018N (E7018-10), K-8018C1(E8018-C1)

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

' 2.5%Ni

N :
- 3.5%Ni

— 105 | K-8016C2(E8016-C2), K-8018C2(E8018-C2)

9%Ni

— 196 | KNCF-3 (ENICrFe-3)

KISWEL

Al-Killed

2.5%Ni

3.5%Ni

KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),
K-8018(E8018-G), — (E8016C3), K8018C3(E8018-C3),
KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),
K-8018 (E8018-G), — (E8016C3), K-8018C3(E8018-C3),
K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

KK-55(E8016-G), K-8018(E8018-G)
K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1 (E8018-C1)

Al-Killed

2.5%Ni

3.5%Ni

KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),
K-8018(E8018-G), — (E8016C3), K-8018C3(E8018-C3),
K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

KK-55(E8016-G), K-8018(E8018-G)
K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

2.5%Ni

3.5%Ni

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)
K-8016C2(E8016-C2), K-8018C2(E8018-C2)
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